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Mots-clés :

Synthése de composés intermétalliques; Caractérisation par diffraction X et neutrons;
Mesures magnétiques; simulations numériques Monte Carlo.

Techniques utilisés: (en termes de synthése, caractérisation, méthodes, de calculs......)

Synthéses : four a arc et a induction, broyage mécanique, recuits, mesures magnétiques,
METHR.

Caractérisation : diffraction des rayons X et des neutrons, microscopie électronique, mesures
magnétiques, absorption des rayons X

Calculs : simulations numériques par Monte Carlo : stations de travail locales et ressources
GENCI.

Breve présentation des thématiques: (10 lignes maximum)

Les activités de I'équipe portent sur |'étude et le développement de matériaux
magnétiques avec un objectif fondamental d’'une part et appliqué d’autre part. Du point de
vue fondamental, il s'agit de mieux comprendre les propriétés physiques des matériaux
concernés et plus particulierement leur lien avec la micro- ou nano- structure.

Du point de vue appliqué, nous cherchons a optimiser les propriétés d'alliages ou de
matériaux nanostructurés via leur composition et/ou leur nanostructure et/ou les
paramétres du procédé de synthése utilisé. Les applications plus particulierement ciblées
sont |'effet magnétocalorique, I'anisotropie magnétocristalline pour les aimants permanents,
I'enregistrement magnétique, le traitement du cancer par hyperthermie magnétique, et
I'utilisation des nanoparticules magnétiques pour le traitement des eaux polluées et comme
agents antibactériens.
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